
Resinas del Formaldehído Tradicionales y Modificadas con Ligninas y Furfural para Adhesivos y Materiales Compuestos 
• Síntesis, caracterización y curado de resinas del formaldehído tradicionales (urea-formaldehído, melamina-formaldehído y fenol-formaldehído).
• Síntesis, caracterización y curado de resinas del formaldehído modificadas con ligninas en reemplazo parcial o total de fenol.
• Síntesis, caracterización y curado de resinas del formaldehído modificadas con furfural en reemplazo parcial o total de formaldehído.
• Degradación química y microbiológica (bacteriana y fúngica).
•Modelado matemático de los procesos de síntesis.
• Escalado industrial.
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Producción en Laboratorio de Paneles de Madera Conglomerada

Producción Industrial de Laminados DecoraLvos

Encolado Curado en Prensa Panel

Resina de U-F

Resina de M-F
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Renovables BIODEGRADACIÓN: micrografía (SEM) 

donde se observa formación de biofilm
(Pseudomonas aeruginosa, ATCC 27853) 
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